
التعرفة بالدولار 0.00

600.00750.005.00تقدير كمية القصدير لكل وجه1

2
تقدير وزن طبقة الطلاء لوجه واحد 

(اللكر)
600.00750.005.00

400.00500.003.33تقدير قابلية التصاق طبقة الطلاء3

4
تقدير المسامات والخدوشات في طبقة 

الطلاء
400.00500.003.33

400.00500.003.33المقاومة لحمض الكبريت لكل عينة5

600.00750.005.00اختبار إحكام اللحام والإغلاق6

7
المقاومة لدرجة حرارة التعقيم ضمن 

الأتوغلاف لكل عينة
800.001,000.006.67

8
الكشف عن نوع المركبات الصلبة 

المبطنة لحرف الغطاء
1,800.002,250.0015.00
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