
التعرفة بالدولار 0.00

900.001,125.007.50(لكل بعد )قياس الأبعاد 1

900.001,125.007.50قياس استقامة الحواف2

900.001,125.007.50قياس الانحناء الجانبي3

900.001,125.007.50قياس التعامدية4

900.001,125.007.50قياس الإنحناء المركزي5

400.00500.003.33تحديد مظهر السطح6

1,900.002,375.0015.83تحديد امتصاص الماء7

1,100.001,375.009.17تحديد مقاومة الانعطاف8

1,100.001,375.009.17تحديد صلابة الخدش9

10
تحديد مقاومة التأكل للسطح 

المزجج
1,900.002,375.0015.83

11
تحديد عامل التمدد الحراري 

الخطي
1,900.002,375.0015.83

12
تحضير قطعة من بلاط 

 سم10×10السيراميك 
200.00250.001.67

13
لكل  )الشروط العامة للمغاسل 

(شرط 
400.00500.003.33

1,900.002,375.0015.83مقاومة تشقق السيراميك14

15
تحديد الصدم الحراري 

للسيراميك
1,900.002,375.0015.83

900.001,125.007.50تحديد تقوس الوجه16
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