
التعرفة بالدولار 0.00

900.001,125.007.50تحديد الكثافة أو الوزن الحجمي1

1,900.002,375.0015.83اختبار الامتصاص2

3,000.003,750.0025.00(نماذج3)اختبار الاهتراء 3

1,900.002,375.0015.83( نماذج5)اختبار مقاومة الانضغاط 4

1,900.002,375.0015.83اختبار مقومة الإنعطاف5

1,900.002,375.0015.83اختبار مقاومة التمزق6

500.00625.004.17اختبار الرطوبة لمادة صلبة7
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