
التعرفة بالدولار 0.00

800.001,000.006.67الرطوبة1

LOI1,000.001,250.008.33الفاقد بالحرق   2

1,500.001,875.0012.50السيليس الكلي3

4
بعد التطيير بحمض )السيليس النقي 

(الفلور
1,500.001,875.0012.50

1,500.001,875.0012.50أكسيد الألمنيوم5

1,500.001,875.0012.50أكسيد الحديد6

1,500.001,875.0012.50أكسيد المغنيزيوم7

1,500.001,875.0012.50أكسيد الكالسيوم8

1,500.001,875.0012.50أكسيد الصوديوم9

1,500.001,875.0012.50أكسيد البوتاسيوم10

1,500.001,875.0012.50أكسيد التيتانيوم11

1,500.001,875.0012.50الكبريتات12

1,500.001,875.0012.50الكلوريد13

1,500.001,875.0012.50المواد غير الذوابة14

1,500.001,875.0012.50الكلس الحر15
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