
التعرفة بالدولار 0.00

700.00875.005.83الغمر بالتربة1

1,400.001,750.0011.67مقاومة الضغط2

1,200.001,500.0010.00المقاومة المستمرة3

700.00875.005.83مقاومة الصدم4

700.00875.005.83الانحناء5

1,400.001,750.0011.67تأثير الأملاح6

1,200.001,500.0010.00تأثير الضغط الداخلي7

700.00875.005.83الشد بالصدم8

1,200.001,500.0010.00الخلاصة المائية9

700.00875.005.83وزن المتر الطولي10

800.001,000.006.67الكثافة11

4,000.005,000.0033.33الثبات الحراري12

1,200.001,500.0010.00الارتداد الطولي للأنابيب البلاستيكية13

14

الضغط الداخلي للأنابيب 

البلاستيكية بدرجات حرارة المخبر 

(لكل يوم  )

600.00750.005.00

15

الضغط الداخلي للأنابيب 

البلاستيكية بدرجات حرارة أكثر 

(لكل يوم  )من حرارة المخبر 

800.001,000.006.67

16

تحديد المواد الداخلة في تركيب 

لكل )المنتجات البلاستيكية كيفيا 

(مادة 

700.00875.005.83
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17

تحديد المواد الداخلة في تركيب 

لكل )المنتجات البلاستيكية كميا 

(مادة 

1,200.001,500.0010.00

2,000.002,500.0016.67تحديد نسبة البنية البلورية للمادة18

19

تحديد نسبة المونومير الحر 

الموجودة في المنتجات البلاستيكية 

كيفيا

1,400.001,750.0011.67

20

تحديد نسبة المونومير الحر 

الموجود في المنتجات البلاستيكية 

كميا

3,000.003,750.0025.00

21
تحديد عدد الطبقات للرقائق 

البلاستيكية الخاصة بالتغليف
700.00875.005.83

1,400.001,750.0011.67مقاومة الانزلاق للبلاستيك22

23
لإطارات  (الديمومة)اختبار الزحف 

السيارات
3,000.003,750.0025.00

3,000.003,750.0025.00اختبار الانزلاق لإطارات السيارات24

1,200.001,500.0010.00قوة الشد والاستطالة لكل منها25


