
التعرفة بالدولار 0.00

1,400.001,750.0011.67تحديد نوع البوليمير1

700.00875.005.83(شور )القساوة 2

700.00875.005.83(رو كويل )القساوة 3

700.00875.005.83نقطة التلين4

1,000.001,250.008.33معدل السيولة5

2,400.003,000.0020.00نقطة الانصهار6

700.00875.005.83القساوة7

700.00875.005.83الانحلال بالماء8

1,200.001,500.0010.00(لكل يوم )تأثير العوامل الجوية 9

1,200.001,500.0010.00(لكل منهما )قوة الشد والاستطالة 10

1,000.001,250.008.33الكثافة11

2,400.003,000.0020.00محتوى الكربون12
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